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Объекты исследования

2

1. Модифицированная гуаровая

камедь

2. Немодифицированная гуаровая

камедь



Пленкообразующая способность
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Поверхностное натяжение камеди 
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G = (σ0-σккм )/Cккм

Gмод=(72,28-56,2)/2=8,04 мДж·м/кг
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ИК-спектр



Выводы:

• В работе получена химически

модифицированная камедь с низкими

гидрофильными свойствами и полным

отсутствием сорбции паров воды.

• Измерены ИК-спектры немодифицированной

и модифицированной камеди.
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Спасибо за внимание!


